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一、熔融金屬填充砂模鑄造模穴的能力稱為流動性（fluidity），一般是由熔融

金屬特性和鑄造參數所決定，請分別列舉 3 種熔融金屬特性和 3 種鑄造參

數，說明對於流動性的影響。（30 分）

二、在含碳量 0.3%的鋼中添加 3%以上 Mo 會呈現二次硬化（secondary

hardening）現象，請問何謂二次硬化？並說明 Mo 有助於二次硬化的原因。

（25 分）

三、板金深引伸（deep drawing）製程可以製造飲料容器、不鏽鋼食物盤等，請

說明常見的 4 種深引伸的產品缺陷與發生原因。（25 分）

四、金屬切削若發生積屑刃口型切屑（Built-up Edge, BUE），將會影響加工件

的表面精度與刀具壽命，請列舉 4 種方法以減少 BUE 的形成傾向。（20 分）


