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一、有關於高分子的分子量：

請敘述高分子的平均分子量表示方式及其定義。（20 分）

若某一個高分子是由分子量為 12,500 g/mol 的 5 個分子、分子量為

11,250 g/mol 的 3 個分子、分子量為 13,750 g/mol 的 6 個分子、分子量

為 8,320 g/mol 的 5 個分子，以及分子量為 8,500 g/mol 的 1 個分子所組

合而成，請列出計算式說明該高分子的多分散性指數（polydispersity

index, PDI）為多少（計算至小數點後 2 位）？（5 分）

二、關於凝膠紡絲（gel spinning）：

請說明凝膠紡絲工程之步驟。（10 分）

請就高分子分子量、紡絲液濃度、紡絲溫度與延伸等因素，說明如何影

響凝膠紡絲纖維性質。（15 分）

三、請分別說明產製具蓬鬆或伸縮性質紗線之物理及化學方式。（25 分）

四、超高分子量聚乙烯（ultra-high molecular weight polyethylene, UHMWPE）

纖維是高性能纖維之一，請說明：

依 ASTM 與 ISO 規範，由分子量與聚合度定義超高分子量聚乙烯。（5 分）

超高分子量聚乙烯聚合的主觸媒種類。（5 分）

超高分子量聚乙烯纖維之特性。（15 分）


