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一、某一合成高分子經過鑑定獲得下列分子量數據：

分子量範圍（g/mole） 數量分率(xi) 重量分率(wi)

5,000~10,000 0.05 0.02

10,000~15,000 0.11 0.15

15,000~20,000 0.24 0.21

20,000~25,000 0.32 0.31

25,000~30,000 0.23 0.24

30,000~35,000 0.05 0.07

定義高分子的數量平均分子量、重量平均分子量及多分散性指數

（polydispersity index），並計算上述三數值。（20分）

二、請繪製金屬材料的應力應變曲線，並於曲線中標示降伏強度、彈性係數、

最大拉伸強度及斷裂點。（20分）

三、請試述金屬材料的疲勞破壞過程，並說明金屬疲勞壽命的影響因素。（20分）

四、請比較生物惰性陶瓷與可吸收性陶瓷的差異。硫酸鈣是一種可吸收性陶

瓷，請說明硫酸鈣植入體內後硬化成為骨水泥的原理。（20分）

五、不織布廣泛用於醫療耗材，例如外科口罩，請解釋外科口罩的結構與材料

組成，並說明各層的製造方法及其具備的功能。（20分）


